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Tubos de Latao

Barras Ocas de Cobre
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.
CECIL,

SOLUCAO EM LIGAS DE COBRE

> Tubos de Latao
Liga 2/2

Espessura | 317

3,00

2,38

2,00

159

®
100 [
0,/9 [ J

2 A€ 15,88 50,80 63,50 69,85

Diametro Externo

@ Cspessuras e didmetros externos
entre os valores acima sao possiveis

- Tubos com comprimento padrao de 4000 a 6000mm.
- Condicao de fornecimento: como extrudado, encruado ou recozido.
- Norma Referencial: ASTM B135 / ASTM B251.
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Diametro Externo

@ LCspessuras e diametros externos
entre os valores acima sao possiveis

- Barras Ocas com comprimento especial, dependendo da dimensado. Sob consulta.
- Comprimentos: 2000 a 3000mm.

- Condicao de fornecimento: como extrudado.

- Norma Referencial: conforme especificacdes do cliente.
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> Barras Ocas de Latao
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Diametro Externo

@ ECspessuras e diametros externos
entre os valores acima sao possiveis

- Barras Ocas com comprimento especial, dependendo da dimensao. Sob consulta.
- Comprimentos: 2000 a 3000mm.

- Condicao de fornecimento: como extrudado, encruado ou recozido.

- Norma referencial: ASTM B16 / ASTM B251.
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